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Білі  плями Флюороз Травма

Глибина плями відповідно до діагнозу

Поверхневе 
ураження Ураження змішаного типу

Відбілювання
(у разі потреби)

Звичайний / рідкий кофердам / MiniDam

Піскоструминна обробка / 
мікроабразія

Icon-Etch

Icon-Infiltrant

Icon-Infiltrant

Icon-Dry

Алмазний бор

Засвічування

Засвічування

Додавання композиту 

Полірування

Мікроабразія
(на розсуд лікаря)

2 тижні очікування

Плями ще 
помітні

Виконати 
повторно

Плями 
зменшилися

Глибоке ураження

Молярно-різцева 
гіпомінералізація

14

2 хв

1 хв

30 с

40 с

40 с

≥ 3 хв


